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Gutachterliche Stellungnahme

zur Versickerungsuntersuchung von drei Bauplitzen in der Hohen-
strafle/ Obere Hohe in Elsenfeld, Ortsteil Eichelsbach.
Projekt 2222007

1. Auftraggeber und Auftragsgegenstand

Unser Institut wurde vom Markt Elsenfeld am 29.6.2022 mit einer gut-
achterlichen Stellungnahme zur Versickerung auf zwei Baupldtzen von
Herrn Zimlich und einem Bauplatz vom Markt Elsenfeld beauftragt (Lage-
skizze, s.a. Anlage 1). Gegenstand der Stellungnahme waren:

- Beurteilung der Versickerungsfahigkeit auf dem Grundstiick auf Basis
des angetroffenen Bodenaufbaus
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- Ermittlung der KorngréRenverteilung und des Durchlassigkeitsbeiwerts

Der Umfang der Untersuchungsarbeiten wurde mit dem Auftraggeber vor-
ab abgestimmt.
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2. Durchgefiihrte Arbeiten

Im Rahmen der Begutachtung wurden nachfolgend genannte Arbeiten aus-
gefiihrt:

e Festlegung der Schurfpositionen
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Profilaufnahme und teufengerechte Probenahme. Die Schurferstellung
erfolgte durch einen Mitarbeiter des Bauhofs vom Markt Flsenfeld (Anla-
ge 2, Schichtenprofile).

Erstellung einer Photodokumentation (Anlage 3).

Bestimmung der Korngréfenverteilung nach DIN 18123 im institutseige-
nen Labor. Probenbezeichnung: S1/0,1-3,0m, S2/0,8-2,8m, S4/1,0-3,0m
(Anlage 4).

Ermittlung der K-Werte. Umrechnung in die Bemessung-kf-Werte unter
Beriicksichtigung des Umrechenfaktors nach DWA-A 138 (Faktor 0,2 bei
Bestimmung des Bemessungs-kf-Werts aus Korngréfenverteilungen).

Ubermittlung der Untersuchungsergebnisse vorab per E-Mail am
15.7.2022

3. Bodenaufbau und Bodenbeschaffenheit

Nach der digitalen geologischen Karte steht im Bereich der Bauplitze in
der HohenstraBBe in Elsenfeld- Eichelsbach LoBlehm (s.a. Anlage 1) an.

Der Schurf S1 auf dem Grundstiick des Markt Elsenfeld weist eine Gelédn-
deoberkante von ca. 321,3m NN auf. Die Gelindehohe der Schurfpositio-
nen S2 bis S4 auf den Grundstiicken von Herrn Zimlich liegt bei ca.
324,2m NN. Die H6hen wurden auf Basis des Nivellements vom 26.7.2022
von Johann und Eck geschitzt (s.a. Anlage 1).

Die Grundstiicke von Herrn Zimlich wurden zuvor als Stellplatz fiir Fahr-
zeuge (u.a. Omnibusse) genutzt. Im Schurf S3 ist bis 0,6m ein schluffig-
toniger, schwach steiniger Kies mit ca. 10% Beton-, Ziegel- und Asphalt-
bruchstiicken aufgeschlossen. Dieser wird von 0,6-0,8m von einer Auffiil-
lung aus hellbraunen Fein- bis Mittelsand unterlagert. Ab 0,8m wurde eine
Betonplatte erschiirft.

Der Bodenaufbau vom Schurf S3 gab Anlass fiir das Abteufen von Schurf
S4, in dem bis 0,8m u. GOK aufgefiillter Schluff mit <5% Beton- und Zie-
gelbruchstiicken angetroffen wurde.
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Der gewachsene Boden besteht aus einem hellbraunen tonigen, schwach
feinsandigen Schluff (L6Blehm). Dieser zeigte keine makroskopischen und
organoleptischen Auffélligkeiten.

Grundwasser wurde bis 318,8m NN nicht erteuft.

4. Korngroflenverteilung

Im institutseigenen Labor wurden drei Bodenproben in Hinblick auf die
KorngroBenverteilung (Anlage 3) untersucht.

Aus den K-Werten nach Seelheim wurden, unter Beriicksichtigung des
Umrechenfaktors nach DWA A-138, die Bemessungs-kf-Werte bestimmt.
Eine K-Wert-Bestimmung nach Beyer sowie Hazen war nicht moglich.
Grund hierfiir ist, dass der dio-Gehalt im Rahmen der 24-stiindigen
Schlimmversuche nicht bestimmt werden konnte.

Tab.1: Bestimmung der KorngréRenverteilung und K-Werte nach Seelheim.
K=0,00357* dso * dso

dso= Korndurchmesser bei 50% der Kornsummenkurve in mm

Berechnung der Bemessungs Kf-Werte.

Kf=K* 0,2

Probenbezeichnung | Bodenzusammensetzung | K-Wert kf-Wert Einstufung

RS/H&hen/ (m/s) (m/s) nach DIN

18130

S1/1-3m |’ Schiuff, tonig, schwach  |1,30E-06 |2,60E-07 |schwach
feinsandig durchlassig

S2/0.8-2,8m Schluff, tonig, schwach | 1,90E-06 | 3,80E-07 |schwach
feinsandig durchlassig

S4/0,8-3,0m Schiuff, tonig, schwach 2,20E-06 |4,40E-07 |schwach
feinsandig durchlassig

Zum Vergleich: Die Literaturwerte fiir den Durchl3ssigkeitsbeiwert von L6Blehm liegen
bei ca. 10-% bis 10-7 m/s.
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5. Abschlieiende Bemerkungen

Im Rahmen der gutachterlichen Stellungnahme wurde der Bodenaufbau
und die Durchléssigkeit auf den Baupldtzen von Herrn R. Zimlich und dem
Markt Elsenfeld im Neubauareal HohenstraB3e in Eichelsbach bestimmt.

Der Bemessungs- kf- Werte der untersuchten Bodenproben aus dem
Lo6Blehm sind nach DIN 18130-1 als schwach durchléssig zu bewerten.

Nach dem Merkblatt DWA-A 138 liegt der versickerungsrelevante Bereich
bei ca. 1* 10-3 bis 1* 10°® m/s.

Auf Basis des angetroffenen Bodenaufbaus empfehlen wir von dem Be-
trieb von Versickerungsanlagen auf den o.g. Grundstiicken abzusehen.
Die ermittelten Bemessungs-kf-Werte im untersuchten Neubauareal liegen
zwischen 2.6 und 4.4* 107 m/s.

Wir empfehlen. die drei untersuchten Baugrundstiicke an die Mischwas-
serkanalisation anzuschlief3en.

Die Bewertung wurde auf Basis der Bodenbegutachtung vom 13.7.2022
und den durchgefiihrten Laborversuchen ausgesprochen.

Der Gegenstand unserer gutachterlichen Stellungnahme wurde mit dem
Auftraggeber in der 0. g. Weise abgestimmt und vereinbart.

Fiir Riickfragen stehen wir Thnen jederzeit gerne zur Verfiigung.

Grofostheim, den 28.7.2022

o, SOr Angewandte Geoloygie

s Sl gt il
A Trigb 1

63752 CGroBostheim

R 2]

o]

Dipl. Geol. R. Schmidt
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Anlagen

1. Lageskizzen
Ubersichtslageskizze Bayernatlas

Katasterplan mit dem Geltungsbereich des neuen B-Plans
OT Eichelsbach

Vorliegendes Hohennivellement Johann und Eck. Stand 26.7.2022

Lage der Schurfpositionen vom 13.7.2022

2. Schichtenprofile
3. Photodokumentation

4, Korngrofienverteilung nach DIN 18123 incl. K-Wert-Bestimmung
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Anlage 1: Lageskizze. S1 bis S4: Schurfpositionen

Institut fiir Angewandte Geologie und Umweltanalytik, Dipl. Geol. J. Brehm GmbH
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Dipl. Geol. J. Brehm GmbH
Am Trieb 15, 63762 GroRostheim

Baugrunduntersuchung Projektnr.: 2222007
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Anlage 3: Photodokumentation
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Anlage 3: Photodokumentation

Schurf S2
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Anlage 3: Photodokumentation

Schurf S3
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Anlage 3: Photodokumentation

Schurf S4
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